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摘要 }对 �¬r� �̈u电池进行了研制 o得到了生产工艺和技术参数 ∀研究了改善 �¬r� �̈u电池放电性能的两种方法 }一是在正

极中加入活性物质添加剂 ~二是增加电解液中无机盐成分 ∀结果表明 }在正极中加入金属单质和氧化物以及增加电解液中

无机盐含量 o�¬r� �̈u电池的放电容量和放电平台都有显著改善 ∀综合不同放电制度的测试结果 o最佳添加剂用量为金属

单质 s x h �氧化物 v h �无机盐 s w h ∀
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� � �¬r� �̈u 电池是以 � �̈u 为正极活性物质 o�¬为负极活性物

质的锂电池�t  ∀工作电压是 t x � o与一般用电器相匹配 o可直

接代替标准水溶液电池�u  ∀该电池的优点是体积比能量大 o容

量高 o贮存时间长�v  ∀研发 �¬r� �̈u 电池可满足重负载电器市

场需求 ∀�¬r� �̈u电池的放电性能还不够完善 o主要问题是放

电效率低 o这导致电池放电性能相对较差 ∀电池放电效率的提

高可通过优化正极配方和电解液成分实现 ∀

本文作者对 �¬r� �̈u 电池进行了研究 o并得到了相关性能

参数 ∀通过采用优化正极配方和改善电解液成分的方法改善

了其放电性能 ∀

t � 电池的制备

正极结构采用涂膏式极片 o把 � �̈u �碳粉 �粘合剂的混合

物 o涂在铝网上 o碾压成型 ∀负极采用金属锂带 ∀

电池外壳为不锈钢k� � tuvl o外型尺寸设定为 }外径 ty vs

°° o高 vv tx °° o壁厚 s v °° o底厚 s w °° ∀

采用的密封圈材料为聚丙烯k��l o隔膜采用 �¨̄ª¤µ§uwss o

电解液为 t °²̄r��¬�¯�wr�� n �� �∀

u � 正交实验法

采用正交实验法 ov种添加剂作为 v个因素 o每种添加剂的

添加量根据生产上的实际选取 w个水平 o按照表 t进行实验 ∀

金属 �氧化物的添加量以活性物质 � �̈u的质量作为基准 ow

个水平为 s �s x �t �v o� s�表示没有加入该物质 o� s x�表示加入

的量为 � �̈u质量的 s x h ∀无机盐的添加量以电解液的质量

作为基准 ow个水平为 s �s w �s z �t o� s�表示没有加入该物质 o

� s w�表示加入的量为电解液质量的 s w h ∀
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